
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

22 GX-B1328/20-2-24095 2024.11.8 所检项目合格

23 GX-B1328/20-2-24096 2024.11.8 所检项目合格



24 GX-B1328/20-2-24097 2024.11.8 所检项目合格

25 GX-B1328/20-2-24098 2024.11.8 所检项目合格



26 GX-B1499/23-2-24076 2024.11.8 所检项目合格。

27 GX-B1499/23-2-24077 2024.11.8 所检项目合格。



28 GX-B1499/23-2-24078 2024.11.8 所检项目合格。

29 GX-B1499/23-2-24079 2024.11.8 所检项目合格。



30 GX-B1499/23-2-24080 2024.11.8 所检项目合格。

31 GX-B1534/20-2-24131 2024.11.8 所检项目合格。



32 GX-B1534/20-2-24132 2024.11.8 所检项目合格。

33 GX-B1328/20-2-24109 2024.11.12 所检项目合格



34 GX-B1328/20-2-24110 2024.11.12 所检项目合格

35 GX-B1598/24-2-24245 2024/11/12
实测钢丝绳有效截面积损失百分比最

大为1.24%，小于5%为正常。



36 GX-B1598/24-2-24246 2024/11/12
实测钢丝绳有效截面积损失百分比最

大为1.31%，小于5%为正常。

37 GX-B1598/24-2-24247 2024/11/12
实测钢丝绳有效截面积损失百分比最

大为1.19%，小于5%为正常。



38 GX-B1598/24-2-24248 2024/11/12
实测钢丝绳有效截面积损失百分比最

大为1.27%，小于5%为正常。

39 GX-B1416/22-2-24028 2024/11/13 综合判定：合格。



40 GX-B1416/22-2-24029 2024/11/13 综合判定：合格。

41 GX-B1328/20-2-24111 2024.11.13 所检项目合格



42 GX-B1328/20-2-24112 2024.11.13 所检项目合格

43 GX-B1328/20-2-24113 2024.11.13 所检项目合格



44 GX-B1328/20-2-24114 2024.11.13 所检项目合格

45 GX-B1328/20-2-24115 2024.11.13 所检项目合格



46 GX-B1310/21-2-24352 2024.11.13 符合标准要求。

47 GX-B1428/21-2-24352 2024.11.13 无缺陷迹痕显示。


